

































































Στη δεκαετία του 1930 οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ανταγωνιζόντουσαν η μία την άλλη στις παγκόσμιες αγορές του μεταξιού.


Η Ιαπωνία προπορευόταν, όταν στις ΗΠΑ παρασκευάστηκε το νάϋλον.


Με το νάυλον, που μπορεί να αντικαταστήσει στις χρήσεις του το φυσικό μετάξι, οι ΗΠΑ κέρδισαν το προβάδισμα.


Το Nylon (νάυλον) πήρε το όνομά του από τα αρχικά των λέξεων της πρότασης:


Now you louse old Nippon!


Τώρα εσύ χάνεις γερο Γιαπω-νέζε!


�5.6. Υφάνσιμες ίνες








Υφάνσιμες ίνες είναι πολυμερείς ουσίες, οι οποίες είναι κατάλληλες για την κατασκευή νημάτων και υφασμάτων.


Οι υφάνσιμες ίνες διακρίνονται σε: φυσικές (ζωικές και φυτικές), ημισυνθετικές και συνθετικές.


Για το σχηματισμό των ημισυνθετικών και συνθετικών ινών εφαρμόζεται η εξής τεχνική:


Η πρώτη ύλη, με τη μορφή τήγματος ή διαλύματος, πιέζεται, για να «περάσει»  ανάμεσα από τις πολλές μικρές τρύπες ενός ειδικού δίσκου. Η ίνα που σχηματίζεται στερεοποιείται με ψύξη, αν πρόκειται για τήγμα, ή με εξάτμιση του διαλύτη, αν πρόκειται για διάλυμα.





Η ιστορία... των υφανσίμων ινών


Μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο όλες οι υφάνσιμες ίνες καθημερινής χρήσης είχαν φυσική προέλευση.


Οι ημισυνθετικές ίνες έκαναν την εμπορική εμφάνισή τους στη δεκαετία του 1920. Η παραγωγή καθαρά συνθετικών ινών άρχισε πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι συνθετικές ίνες διαδόθηκαν πολύ από τη δεκαετία του 1950, γιατί τότε, με την ανάπτυξη της πετροχημικής βιομηχανίας, έπεσαν οι τιμές των πρώτων υλών, που είναι απαραίτητες για τη βιομηχανική παραγωγή τους.


Η συνθετική ίνα νάυλον παρασκευάστηκε από τον Αμερικανό Carothers και τους συνεργάτες του το 1935.


Τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια νάυλον κάλτσες κατά-σκευάστηκαν τρία χρόνια αργότερα (1938) και κόστιζαν 250.000 δολλάρια!


Σήμερα κατασκευάζονται παγκοσμίως 44 ζευγάρια νάυλον κάλτσες το δευτερόλεπτο (δηλαδή 3.800.000 ζευγάρια την ημέρα) και η τιμή τους είναι προσιτή σε όλους μας!





Φυσικές ίνες


Οι ζωικές ίνες, μαλλί και μετάξι, είναι πρωτε(νες (πολυμερή συμπύκνωσης των αμινοξέων). Η ¨μακρινή¨ πρώτη ύλη για την παραγωγή των ζωικών ινών είναι τα φυτά: τα πρόβατα τρέφονται με χλόη και οι μεταξοσκώληκες με φύλλα μουριάς!


��Είναι ίνες ακριβές, όμως αισθανόμαστε άνετα και ευχάριστα όταν τις φοράμε.


Οι φυτικές ίνες, όπως το βαμβάκι και το λινάρι, απο-τελούνται από κυτταρίνη (πολυμερές συμπύκνωσης της γλυκόζης). Το βαμβάκι και το λινάρι παράγονται από τα φυτά βαμβάκι και λινάρι αντίστοιχα. Το βαμβάκι είναι σχετικά φθηνό, άνετο στο να το φοράμε και απορροφητικό του σωματικού ιδρώτα.





Ημισυνθετικές ίνες


Οι ημισυνθετικές ίνες παράγονται από κυτταρίνη. Για το σκοπό αυτό φθηνές κυτταρινούχες πρώτες ύλες, όπως ο ξυλοπολτός και το άχυρο, κατεργάζονται με διάφορες χημικές ουσίες.


Η βισκόζη (rayon) είναι ¨αναγεννημένη¨ κυτταρίνη, ενώ η οξική κυτταρίνη αποτελείται από οξικούς εστέρες της κυτταρίνης. Οι ημισυνθετικές ίνες είναι φθηνές αλλά λιγότερο άνετες από τις φυσικές στο να τις φοράμε. Χρησιμοποιούνται συνήθως μαζί με ίνες βαμβακερές.





Συνθετικές ίνες


Οι κυριότερες συνθετικές ίνες είναι τα νάυλον, οι πολυεστέρες και οι ακρυλικές ίνες.


Οι διάφοροι τύποι νάυλον είναι πολυμερή συμπύκνωσης. Παράγονται με πρώτες ύλες ενώσεις από το πετρέλαιο.


Είναι ίνες σχετικά φθηνές. Δεν είναι άνετες στο να τις φοράμε και δεν απορροφούν το σωματικό ιδρώτα.


Οι πολυεστέρες είναι πολυμερή συμπύκνωσης. Παρά-γονται με πρώτες ύλες ενώσεις από το πετρέλαιο. Έχουν μέτρια τιμή. Είναι πρακτικοί στη χρήση, γιατί δεν τσαλα-κώνονται. Δεν απορροφούν το σωματικό ιδρώτα.
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��Οι ακρυλικές ίνες είναι πολυμερή προσθήκης. Παρά-γονται με πρώτη ύλη το προπενονιτρίλιο, που παίρνουμε από το πετρέλαιο. Δίνουν την αίσθηση του μαλλιού και έχουν χαμηλή τιμή.








� EMBED CorelDRAW.Graphic.6  ���


